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Proyecto

Lugar : 

Fecha de emisión : 

ENSAYO : SUELO. Método de ensayo para el análisis granulométrico 

:

: SUELOS. Métodos de ensayo para determinar el contenido de humedad de un suelo. 1a. ed.

NORMA DE REFERENCIA : N.T.P. 399.128 : 1999

: N.T.P. 399.131                                                                              

: N.T.P. 339.127: 1998

Calicata - C-01 Muestra: M-1 Profundidad: 1.25m. - 1.85m.
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BUENO

1.5
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Analisis Granulométrico por tamizado
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% Acumulados                

Retenido      Que pasa

19.000

INFORME DE ENSAYO N° 3207
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SUELO. Método de ensayo para determinar el límite líquido, límite plástico e índice de plasticidad del suelo
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