INFORME DE ENSAYO N° 3207

Expediente 11399 - 2021 L.E.M. FERMATIS.A.C
Solicitante

Proyecto

Lugar
Fecha de emision

ENSAYO : SUELO. Método de ensayo para el

andlisis granulométrico

: SUELO. Método de ensayo para determinar el limite liquido, limite plastico e indice de plasticidad del suelo
: SUELOS. Métodos de ensayo para determinar el contenido de humedad de un suelo. 1a. ed.

NORMA DE REFERENCIA : N.T.P. 399.128 : 1999
: N.T.P. 399.131

: N.T.P. 339.127: 1998

Calicata - C-03 Muestra: M-1 Profundidad: 1.25m. - 1.85m.
Analisis Granulométrico por tamizado = 1.216In(x) + 32.59
o ’ Abertura % Acumulados 30.00 CURVA DEF "ﬁIDEZ
N° Tamiz (mm) Retenido  Que pasa
3" 75.000 0.0 100.0
2" 50.000 0.0 100.0
11/2" 37.500 0.0 100.0 a
1" 25.000 0.0 100.0 < \
3/4" 19.000 0.0 100.0 %9-00
1/2" 12.500 0.0 100.0 2
3/8" 9.500 0.0 100.0 F
1/4" 6.300 0.0 100.0 = \‘
N2 4 4.750 0.0 100.0
Na 10 2.000 1.7 98.3 28.00
N2 20 0.850 6.4 93.6 10 25N DE GOLPES 1OOJ
N° 50 0.300 31.1 68.9
Na'100 0.150 55.3 44.7 .
K565 5EE 5 ] Ensayo de Limite de Atterberg
Distribucion granulométrico Limite liquido (LL) 28.68 (%)
% Grava G.G. % 0.0 Limite Plastico (LP) 20.67 (%)
G.F% 0.0 0.0 Indice Plastico (IP) 8.01 (%)
A.G % 1.7 Clasificacion (S.U.C.S.) SC
% Arena AM % 21.4 Descripcion del suelo
AF % 36.6 59.7 Arena arcillosa
% Avrcilla y Limo 40.3 40.3 Clasificacion (AASHTO) | A-4
Total 100.0 Descripcion
Contenido de Humedad 25.44 BUENO

CURVA GRANULOMETRICA
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