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RESUMEN

El objetivo del estudio fue comparar el efecto del grabado &cido sobre la
resistencia adhesiva in vitro de tres sistemas autograbantes comerciales en esmalte

dentario.

El disefio del presente estudio fue experimental. Se utilizaron 28 dientes
anteriores de bovino, que fueron divididos en seis grupos experimentales
conformados por tres sistemas adhesivos autograbantes (Single Bond Universal®,
All In One® y Clearfil S* Bond®) con y sin grabado con &cido ortofosférico al
37% y un grupo control con un sistema adhesivo convencional (XP Bond®). Los
especimenes obtenidos fueron sometidos a Test de Microtension a una velocidad
de 0.5 mm/min. Para el analisis estadistico se utilizé la prueba T para diferencia

de promedios, con un 95 % de confiabilidad.

El presente estudio concluyd que la resistencia adhesiva del sistema
adhesivo Clearfil S* Bond® con grabado acido previo presentd una resistencia
adhesiva significativamente mayor en comparacion a los sistemas adhesivos

Single Bond Universal® y All In One®.

Palabras Clave: Grabado acido dental, esmalte dental, adhesivos, resistencia
traccional.
(Fuente: DECS).



ABSTRACT

The aim of the study was to compare the effect of acid etching on bond

strength in vitro three commercial etching systems bovine dental enamel.

The design of this study was experimental. We used 28 bovine anterior
teeth, which were divided into six experimental groups comprised of three self-
etching adhesive systems ( Single Bond Universal®, All In One® and Clearfil S°
Bond®) with and without recorded with 37% phosphoric acid and a group control
with a conventional adhesive system (XP Bond®). The specimens were submitted
to a Microtensile Test speed 0.5 mm / min. For statistical analysis, T test was used

for mean difference with 95 % confidence.

This study concluded that the adhesive strength of the adhesive system
Clearfil S* Bond® with prior acid etching showed significantly higher bond

strength compared to Single Bond adhesive systems Universal® and All In One®.

Key Words: Acid etching dental, dental enamel, adhesives, tensile strength.
(Source: DECS).



INTRODUCCION

La mayoria de los sistemas adhesivos utilizados actualmente, requieren de
la remocion total de la capa de barrillo dentinario y la desobliteracion de los
tibulos a través del grabado de la superficie dentinaria con acido ortofosforico.
Debido a la accion del acido se promueve la exposicion de la estructura dentinaria
y existen dudas en cuanto a la posibilidad de infiltracion bacteriana o transmision
de estimulos irritantes a la pulpa a través de los canaliculos dentinarios que no

fueron sellados® 2.

Cuando la profundidad de desmineralizacién sobrepasa la capacidad del
primer/adhesivo, de penetrar y difundirse en toda la extension de la dentina
desmineralizada por el &cido, se genera como consecuencia una discrepancia entre
la zona desmineralizada y la zona infiltrada por la resina, formandose en la base
de la capa hibrida, una region de fragilidad en donde los espacios interfibrilares
permanecerian ocupados por agua (resultante de la remocion del &cido) y no por el
adhesivo. Existe también la posibilidad de que mondémeros resinosos parcialmente
infiltrados no sean completamente polimerizados debido a la presencia de agua.
Siendo asi, con el tiempo, las fibrillas coldgenas desprotegidas y expuestas por la
pérdida del mineral y no cubiertas por adhesivo. Algo similar sucede con los
mondmeros subpolimerizados, los cuales pueden sufrir degradacion hidrolitica
por el agua ademas de la presencia de productos bacterianos provenientes de la
infiltracion de fluidos orales. La capa hibrida, formada en estas condiciones,
presenta menor resistencia mecanica y mayor susceptibilidad a la nanoinfiltracion,

mostrandose deficiente bajo los aspectos de retencién mecénica y sellado®.

Recientemente, fueron desarrollados sistemas adhesivos simplificados, los
cuales eliminan el grabado acido previo, volviéndose una opcion atrayente para el
profesional, pues disminuyen el tiempo clinico y riesgo de fallas por la técnica de
empleo. Los efectos del grabado &cido sobre la dentina han despertado la

propuesta de nuevas técnicas para el tratamiento de las superficies dentinarias y el
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desarrollo de nuevos adhesivos, para potencializar aun mas la resistencia de

adhesion®.

Frente a este contexto, existe la necesidad de evaluar otros sistemas
adhesivos autograbantes agregandoles grabado acido previo para tener mejores
resultados de adhesién; por lo cual se plante6 el siguiente problema: ¢Existe
diferencia entre el efecto del grabado acido sobre la resistencia adhesiva in vitro
de tres sistemas autograbantes comerciales sobre esmalte dentario? ; y se
propuso la siguiente hipdtesis: No existe diferencia entre el efecto del grabado
acido sobre la resistencia adhesiva in vitro de tres sistemas autograbantes

comerciales en esmalte dentario.

El objetivo general del estudio fue: Comparar el efecto del grabado acido
sobre la resistencia adhesiva in vitro de tres sistemas autograbantes comerciales
en esmalte dentario; del cual se desglosaron los siguientes objetivos especificos:
Determinar la resistencia adhesiva in vitro del sistema autograbante del grupo A,
con y sin grabado &cido en esmalte dentario.

Determinar la resistencia adhesiva in vitro del sistema autograbante del grupo B,
con y sin grabado &cido en esmalte dentario.
Determinar la resistencia adhesiva in vitro del sistema autograbante del grupo C,

con y sin grabado acido en esmalte dentario.

Respecto a la justificacion del estudio se propone que los adhesivos
convencionales tienen como principal desventaja que al realizar el grabado &cido
previo en concentraciones altas; promueve una gran porosidad en el substrato,
con total apertura de los tabulos por la remocion de todo el barrillo dentinario,
dejando la dentina desprotegida y la consecuente infiltracion del adhesivo que

causa mayor sensibilidad post-operatoria.
Los sistemas adhesivos autograbantes surgieron con la esperanza de

disminuir los problemas mencionados, éstos poseen en su formulacion un primer

adhesivo conteniendo &cidos débiles que al mismo tiempo desmineraliza la
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estructura dental e incorpora los componentes resinosos a la dentina asi como

disminuir el tiempo clinico del tratamiento restaurador®.

Procurando mejorar la calidad del tratamiento restaurador, se hace necesario
establecer pruebas de investigacion hacia otros materiales adhesivos los cuales
nos proporcionen mejores propiedades; con esto estariamos orientando al
odontologo a adoptar medidas preventivas y correctivas hacia tratamientos de
restauracion eficientes, manteniendo al maximo la estructura y conservacion del

tratamiento.
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CAPITULO I: MARCO TEORICO CONCEPTUAL

1.1  ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

Pilecki et al.® efectuaron un estudio para evaluar la fuerza de adhesién al
esmalte de 2 sistemas adhesivos de grabado total (Single Bond y Prime & Bond
NT) y uno autograbante (Prompt L-Pop). Los resultados indicaron que el adhesivo
Prompt L-Pop se comportd de manera comparable a los 2 sistemas de grabado
total alcanzando valores maximos en el rango de los 53 — 60 MPa, concluyendo

que se pueden obtener resultados adhesivos similares con ambos tipos de sistema.

Perdigdo et al.” midieron las fuerzas de unién mediante test de microtension
de sistemas adhesivos autograbantes de un solo frasco en relacién a 3 sustratos
dentales como fueron dentina y esmalte intacto y desgastado. Para ello emplearon
5 adhesivos autograbantes de un sélo paso: AdperPrompt L-Pop, Clearfil S* Bond,
G-Bond, 1-Bond y Xeno IV. Adper Single Bond Plusfue utilizado como sistema
adhesivo de grabado total de control junto al sistema autograbador de dos pasos
Clearfil SE Bond.). El estudio concluye que los sistemas adhesivos autograbantes
de un solo paso presentan fuerzas de adhesion inferiores a los adhesivos de dos

pasos tanto autograbantes como de grabado total.

Moura et al.® realizaron un estudio para examinar la ultraestructura y la
resistencia de las fuerzas de adhesion a la microtension de 2 adhesivos
autograbantes de 2 pasos con diferente acidez sobre esmalte intacto. Para la
investigacion se utilizaron los sistemas Clearfil SE Bond, Optibond Solo Plus
Self-Etch, y TyrianSelfPrimingEtching, y los adhesivos de grabado total de 2 y 3
pasos Single Bond y ScotchbondMulti-purposePlus. Se concluy6 que los sistemas
adhesivos de grabado total producen un mejor patron de grabado sobre esmalte
intacto que los sistemas autograbadores lo que influiria en las fuerzas de adhesion

resultantes.
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Van Landuyt et al.® llevaron a cabo un estudio para medir la fuerza de
adhesion de un sistema adhesivo con y sin grabado acido previo a su aplicacion y
determinar si esto influye en las fuerzas adhesivas resultantes. Se utilizo el
adhesivo autograbante de dos pasos Clearfil SE Bond. Concluyeron que el
grabado &cido previo a la aplicacion del sistema adhesivo autograbante aumentaba
la fuerza de adhesion al esmalte, lo que se explicaba puesto que el aumento de
porosidad del esmalte promovia un incremento de la interaccion con el sustrato y
mayor retencién micromecanica.

Knobloch et al.*®

compararon la fuerza de adhesion de los sistemas
autograbantes de 1 y 2 pasos con un sistema convencional de grabado total. Los
adhesivos autograbantes utilizados en el estudio fueron G-Bond, iBond y Clearfil
S® (un solo paso), Clearfil SE y Optibond 5 Solo Plus Self-Etch (dos pasos)
mientras que el sistema adhesivo convencional usado fue Prime & Bond NT.
Concluyeron que los valores de adhesion de los sistemas de 2 pasos fueron
significativamente mayores a cualquiera de los sistemas monocomponentes,
ademéas se afirma que los resultados sugieren que existen fuerzas adhesivas
similares entre los sistemas de 1y 2 frascos.

Soares et al.l?

efectuaron un estudio para evaluar diferentes tratamientos
previos sobre 3 sustratos dentales en relacion a la fuerza de adhesién de dos
adhesivos autograbantes en dientes de bovino. Los sistemas utilizados fueron
Clearfil Protect Bond y One Up Bond. El estudio concluye que dados los valores
adhesivos mas altos alcanzados en dentina y al segundo lugar en fuerza de
adhesion solo al esmalte, después del grabado con acido ortofosforico, existe
buena posibilidad de aumentar las fuerzas de adhesion al esmalte y la dentina
utilizando gel de EDTA.

Souza et al.*?

compararon la fuerza de adhesion de 4 diferentes sistemas
adhesivos al esmalte y dentina, estos sistemas incluian 2 sistemas de grabado
acido total (Single Bond, All Bond 2), y 2 sistemas adhesivos autograbantes

(Prime&Bond NT/NRC, ClearfilLiner Bond 2V). No se encontraron diferencias
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significativas respecto a la fuerza de adhesion a esmalte entre los 4 adhesivos
utilizados, tampoco se encontraron diferencias entre las uniones adhesivas al
esmalte acondicionadas con acido ortofosférico y con el primer autograbante, sin
embargo se sefiala que se ha reportado que existen grandes diferencias entre el
esmalte tratado con &cido ortofosforico versus los sistemas  adhesivos
autograbantes.

Ando et al.'® realizaron un estudio para evaluar las diferencias en los
métodos de aplicacién de dos sistemas adhesivos autograbantes y su influencia en
la fuerza de adhesion a esmalte de bovino, utilizaron los sistemas Clearfiltri-S
Bond y G-Bond los cuales fueron aplicados sobre el sustrato mediante la técnica
de friccion y sin ésta por el tiempo recomendado por los fabricantes,
posteriormente fueron sometidos a test de microtension. Determinaron que la
efectividad de adhesién para los adhesivos autograbantes puede ser mejorada

mediante la aplicacién activa del adhesivo.

1.2 BASES TEORICO CIENTIFICAS

1.2.1 Tipos de Adhesivos Contemporaneos.

Varios factores han influenciado en el cambio de los sistemas adhesivos
desde sus inicios hasta hoy, tales como el grabado acido, el acondicionamiento
acido en dentina, el tratamiento del barro dentinario y las propiedades de

manejo™.

Precisamente, este Ultimo cambio propicio la aparicion de otra clasificacion
ampliamente utilizada, que hace referencia al nimero de pasos clinicos necesarios
y a la constitucion fisica del sistema adhesivo: Multicomponentes vy

monocomponentes®.
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a. Sistemas Adhesivos Convencionales.

Utilizan la técnica de grabado total de la estructura dental, como
mecanismo acondicionador y previo. En el esmalte se realiza el
acondicionamiento acido, la eliminacion de humedad y la aplicacion del
adhesivo; éste gracias a su baja tension superficial, pequefio &ngulo de
contacto, capacidad humectante y capilaridad logra penetrar en las grietas
micromeétricas creadas por el acido previo, formando asi los macro —

microtags de resina®.

b.  Sistemas Adhesivos autograbantes.

Los sistemas de primers de autograbado utilizan una solucién de un
polimero acido que penetra a través del agua que rodea las particulas del
barro dentinario. Este Gltimo, a su vez, dificulta y restringe el grado de
penetracion dentro de la dentina subyacente y se ha visto que el medio
adhesivo invade mas la dentina sobre los tdbulos que en la zona intertubular.
Pese a esta limitante en la introduccion del adhesivo, Ferrari (1996), en un
estudio in vivo, concluye que estos sistemas son igualmente capaces de
formar una capa hibrida, pero de menor grosor, incluyendo la formacién de
tags de resina laterales en las paredes dentinarias cercanas a la pulpa. Los
componentes reactivos de los primers de autograbado son esteres de

alcoholes bivalentes con acido metacrilico o fosférico o sus derivados.

Todos tienen mondmeros hidrofilicos acidos y deben ser capaces de
grabar y penetrar esmalte y dentina. Su mecanismo de accion no esta
completamente estudiado ni esclarecido, pero se ha sugerido que la porcion
acida de la molécula y el terminal fosférico desmineralizarian la
hidroxiapatita, mientras que el componente metacrilato permanece
disponible para la copolimerizacion con el agente adhesivo y la resina

compuesta. En este proceso no hay necesidad de lavar subproductos de la
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reaccion o residuos del éster de &cido fosforico, ya que ambos polimerizan
en la capa adhesiva.

La profundidad de la desmineralizacion y la penetracion del agente de
enlace debieran ser idénticas, dado que ambos procesos son simultaneos.
Estas propiedades de los mondmeros evitan la aparicion de espacios vacios
que quedan al aplicar sucesivas capas de productos, con etapas intermedias
de lavado y/o secado del esmalte. Lo que se pretende es lograr una capa
uniforme, mejorando tedricamente, la calidad de la unién resina-

esmalte/dentina®’.

La primera generacion de sistemas autograbadores se utilizaban
siguiendo dos pasos clinicos. El primero consistia en la aplicacion de una
sustancia acondicionadora sobre tejido dental (&cido citrico, maléico,
nitrico), no lavable que después de actuar durante 15 - 30 segundos se
inactivaba y el segundo paso clinico consistia en la aplicacion propiamente

dicha del adhesivo®®.

La segunda generacion de adhesivos autograbadores son los
denominados “todo en uno”, es decir, el agente acondicionador, el primer y
el adhesivo se encuentran mezclados quimico y fisicamente en un sélo bote
0 envase, por lo tanto desde el punto de vista clinico, amerita solo un paso,
que consiste en la aplicacion directa de una o multiples capas del adhesivo

sobre el tejido dental a tratar.

La penetracion en el esmalte es muy autolimitada con estos productos,
ya que, como el primer no se lava, sino que solo se seca con aire, altas
concentraciones de iones de calcio y fosfato solubilizados, provenientes de
los cristales de hidroxiapatita, deben hallarse suspendidos en la solucion
acuosa del primer y pueden exceder el producto de la constante de
solubilidad para un cierto numero de sales de fosfato de calcio v,

presumiblemente, estos minerales tenderdn a precipitar dentro del primer.
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Esta alta concentracion de calcio y fosfato tenderia a limitar la disolucion de
la apatita debido al efecto de los iones comunes, autolimitando también la
profundidad de desmineralizacion de la superficie del esmalte. Esta
diferencia en la técnica de aplicacion, de no lavar la superficie, sino
evaporar los solventes (agua, etanol y acetona), en contraste con la técnica
convencional con &cido fosforico, puede derivar en una disminucion de la
resistencia  adhesiva en esmalte y dentina, si no se logra eliminar
adecuadamente los solventes, debido al efecto adverso de éstos sobre la
polimerizacion del agente de enlace aplicado luego de la preparacion &cida
de la superficie dentaria*”

Se ha sugerido que un aspecto opaco uniforme es un indicador de
adecuada desmineralizacién del esmalte. Sin embargo, los primers de
autograbado no generan esta apariencia, lo que dificulta valorar
clinicamente la preparacion adecuada del esmalte. La cuestion es determinar
si estos primers, por su accion autolimitada, son capaces de grabar
debidamente el esmalte, de manera de obtener una buena retencion

micromecéanica para el agente de enlace.

De no ser asi, la ventaja de simplificar la técnica puede verse anulada
por factores sensibles al procedimiento, que lleven a una reduccion de la

resistencia a la traccion en el esmalte.

También el microscopio electronico de barrido mostré que el patron
de grabado provocado por los primers de autograbado no era
suficientemente profundo como para obtener una buena penetracion de la
resina adhesiva en el esmalte intacto. Distintas investigaciones evidencian
un patrén de grabado muy pobremente definido, sin embargo, los valores de
adhesion obtenidos in vitro en esmalte con estos agentes, siguiendo la
indicacion de los fabricantes, son aceptables clinicamente (18,1 — 25,9
MPa)*°.

18



Las ventajas de estos sistemas pueden ser:

» Desmineralizacion e infiltracion de resina simultanea.

* Posibilidad de monodosis: Permite el control de la evaporacion del
solvente y asi mantener la composicion estable del adhesivo.

* Adecuada interaccion mondémero — colédgeno.

* Efectivo desensibilizador dentinal.

» Menor importancia a la humedad dentinal.

Con respecto a las desventajas tenemos:

« Insuficientes estudios (In Vitro / In Vivo) a largo plazo.
* La fuerza de adhesion que se logra en el esmalte es suficiente, pero es

inferior ala que se obtiene con los sistemas adhesivos convencionales.

Se ha sugerido realizar un grabado previo de la superficie del esmalte para

obtener mejores niveles de adhesion*.

1.2.2 Diente de bovino como sustrato alternativo a los dientes humanos.

Recientemente se ha propuesto utilizar los dientes de bovino en reemplazo
de dientes humanos para investigaciones en el campo odontolégico. Dadas las
tendencias actuales, obtener piezas dentarias resulta muy complicado si es que no
se cuenta con el respaldo de una institucion donde se realicen procedimientos de
exodoncia de manera regular; en caso de no estar relacionado a una de estas
instituciones, los procedimientos de investigacion se convierten en procesos
complicados de llevar a cabo o en su defecto dilatado por el hecho de la

recoleccion de muestras®.
Las investigaciones dentarias se realizan generalmente en terceras molares o

premolares extraidas con fines ortodonticos, por lo que los estudios en piezas

anteriores son muy escasos. La razon del estudio en dientes incisivos de bovino es
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la dificultad de conseguirlos en humanos, debido a su largo tiempo de
permanencia en boca y el criterio odontoldgico que refiere como un acto antiético
la extraccion de estos dientes, lo que conlleva a la falta de accesibilidad a
incisivos humanos frescos y adecuados para las pruebas necesarias a las que

deben ser sometidos al probar los materiales dentales.

Los dientes de bovino presentan algunas caracteristicas particulares como
son la composicion histologica y la forma anatomica haciéndolos sustitutos

ideales de las piezas humanas®.
a.  Descripcion Macroscopica.

Radiograficamente el esmalte bovino es més radiopaco que el resto de
tejidos, debido a la mayor cantidad de componentes inorganicos; seguido a
éste, el hueso es el segundo tejido mas radiopaco, pero con una gran
irregularidad en su conformacion estructural o también conocida como
hueso esponjoso y su porcion mas regular como hueso cortical. La imagen
radioltcida de menor intensidad observada es la dentina, seguidos a ésta se
encuentra el cemento, la pulpa, el espacio de ligamento periodontal y la

sutura media mandibular.

MacroscOpicamente presentan similitud a las estructuras de las piezas
dentarias humanas, las coronas de los dientes incisivos de bovinos tienen
forma trapezoidal con mayor longitud aproximada meso-distal de 14 mm en
el tercio incisal, de 12 mm en el tercio medio y de 10 mm en el tercio
cervical, la altura cervico-incisal es de aproximadamente 21 mm y su grosor
vestibulo lingual de 8.5 mm en su parte mas ancha. La camara pulpar es

ligeramente mas grande en los dientes de bovino®.
La raiz de los dientes incisivos de bovino, en su mayoria, se observa

de forma conica, con una leve dilaceracion hacia mesial, en esta porcion el

diente se observa de un color méas oscuro que el coronal. La longitud
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aproximada de esta parte del diente bovino es de 26,5 mm de cervical al
apice, una distancia meso-distal aproximada, en el tercio coronal de 9 mm,
en el tercio medio de 6,5 mm vy en el tercio apical de 4 mm, y un grosor

vestibulo-lingual de aproximadamente 7 mm en su parte mas ancha®,

En relacion a su composicion presentan esmalte al igual que los
humanos, siendo una sustancia vidriosa, blanca y forma una capa muy dura
sobre la corona terminando a la altura del cuello. ElI esmalte de la cara

vestibular es poco espeso.

La dentina se presenta dura y ligeramente amarillenta, da forma a todo
el diente y presenta una cavidad interna ocupada por la pulpa dentaria. El
cemento que recubre la raiz es menos duro que la dentina posee una
estructura semejante al hueso. En el bovino se puede encontrar cemento
sobre la corona. La pulpa dentaria se encuentra contenida en la cavidad del
diente y la llena por completo, es esta se alojan vasos sanguineos, linfaticos
y nervios. A nivel histoldgico se identifican una zona odontoblastica, una

zona poco celular, la zona celular y la zona central de la pulpa®.

b. Descripcién Microscopica.

La unidad bésica del esmalte para bovinos es la varilla o prisma, la
que a su vez es determinada por las interrelaciones en las direcciones de los
cristales. Las caracteristicas estructurales mas destacables en el esmalte
bovino son: las estrias de Retzius, las estrias transversales y las bandas de

Hunter-Schreger.

La dentina de bovino estd formada principalmente por los tubulos
dentinarios, los cuales atraviesan todo su espesor siguiendo un trayecto en S
levemente acentuada, desde la union amelo-dentinaria hasta la pulpa. A
nivel de tercio cervical, raiz y borde incisal adopta una disposicion casi

rectilinea en su totalidad y la disposicion de los tabulos dentinales en
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denticion bovina, observados en corte transversal, muestran una
irregularidad en su orden. En la dentina de bovino se reconocieron tres tipos
de dentina compuestos principalmente por colageno tipo I: La dentina
primaria y junto a ésta la predentina, la dentina secundaria y la dentina

terciaria.

Dentro de las caracteristicas estructurales identificadas en nuestro
estudio encontramos en la dentina bovina la presencia de la dentina
peritubular, la dentina intertubular, las lineas incrementales y de
crecimiento, la capa granular de Tomes y como caracteristica destacable la
no presencia de la dentina inter globular. Los tdbulos dentinales en la
dentina profunda presentan un didmetro aproximado de 2.4 micras, en la
capa de la dentina media 2.3 micras y en la capa superficial 1.6 micras.
Cuantitativamente la dentina presenta aproximadamente en su capa
superficial, por milimetro cuadrado, 26 026 tabulos dentinales, en la dentina
media 29 032 tibulos dentinarios por mm cuadrado y en la dentina profunda
29 433 tubulos. En tejido pulpar bovino se identifican a nivel histoldgico en
la periferia pulpar, la zona odontoblastica®.

A nivel radicular para bovinos se encuentran dos tipos de cemento, el
que recubre el tercio apical de la raiz o celular y el ubicado inmediatamente
adyacente a la dentina radicular o acelular. De igual manera cubriendo la
superficie radicular e interpuesta con haces fibrosos de ligamento
periodontal, las células formadoras de cemento o cementoblastos y éstas

encapsuladas en su propia matriz 0 cementocitos.
La configuracion de la union amelocementaria se presenta con un

enfrentamiento entre el esmalte y el cemento, en la cual, el cemento mide

aproximadamente 42 micras®.
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1.2.3 Pruebas de Medicién de la Resistencia Adhesiva.

a. Test de Microtension.

A lo largo del tiempo se han desarrollado diversos test de fuerza de
adhesion. El test de microtension, que hoy en dia es el més utilizado, evalla
la resistencia adhesiva y fue introducida por Sano et al., y se trata de una
técnica muy laboriosa pero que presenta multiples ventajas como por
ejemplo: Con ella se pueden medir grandes fuerzas de adhesion, permite
testear la adhesion en areas muy pequefias y en diferentes regiones y es

capaz de obtener de una sola pieza multiples especimenes®.

Para realizar el test de microtension en dentina coronal, el espécimen
se debe seccionar perpendicularmente a su eje mayor. Las superficies se
pulen con una lija de papel de 180 grit bajo una continua corriente de agua
hasta exponer una superficie de dentina y haber removido el esmalte
remanente, obteniendo una superficie totalmente plana para realizar la
adhesion. Después de preparar las superficies, se aplican los agentes
adhesivos. Se construye una corona de resina de 7 mm de altura construida
incrementalmente con un composite. Cada capa de composite se
fotopolimeriza durante 40 segundos con una unidad de luz, la cual, se debe
monitorear con un radiometro a una temperatura de 21° y relativa humedad
de 61%. Después se deben almacenar los especimenes durante el tiempo
requerido, dependiendo del objetivo del estudio, en agua destilada a 37° C.
Se seccionan las piezas a nivel del tercio medio de la raiz y se obturan a
retro con un adhesivo y composite, despues de haber removido el tejido
pulpar. Entonces los especimenes se seccionan verticalmente en intervalos
de 1 mm de espesor, en ambas direcciones "x" e "y" usando una maquina
de corte siguiendo el método propuesto por Sano y cols. El proceso crea

unas barritas con rea de aproximadamente 1 mm? (por ejemplo, 1x1 mm).
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1.3

Los especimenes se llevan a una méquina Instron® y se pegan a un
aparato BencorMulti-T con un adhesivo de cianocrilato y se somete a una
fuerza de tensién en una méquina Instron® con una aceleracién de 0,5
mm/min hasta el fallo. Una vez que se ha removido de las mordazas las
barritas fracturadas, se localiza el tipo de fallo con un microscopio
electronico. Permitiendo clasificar segun el lugar de la fractura en fallo

adhesivo, mixto o cohesivo®,
DEFINICION DE TERMINOS BASICOS

Sistema Adhesivo Autograbante

Tipo de sistema en donde se evita el tratamiento previo con grabado &cido
como paso independiente, lo cual significa que comprenden un solo
componente que se aplica sobre la superficie dentaria sobre la cual se desea
generar adhesion®.

Grabado éacido

Es un proceso previo a la colocacion del adhesivo, mediante el cual se usa
acido ortofosforico al 37%, evidenciado por la formacion de una superficie
porosa y opaca”.

Resistencia Adhesiva

Resistencia que ofrecen dos superficies en intimo contacto a ser separadas,

cuando estan sometidas a un esfuerzo de traccion®*.
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1.4 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES

3 DEFINICION TIPO
DEFINICION
CONCEPTUAL OPERACIONAL ESCALA DE
VARIABLES DE INDICADORES SEGUN SU SEGUN SU MEDICION
NATURALEZA FUNCION
Segun los sistemas
adhesivos a usar:
e Grupo A: Sistema
Autograbante
Single Bond
Universal® cony
sin grabado &cido
. . revio
Sistema adhesivo P "
que no contiene el | eGrupo B: Sistema < E
Autograbante Al O & o
TIPO DE acido  grabador g ® 14 a <Z':
SISTEMA InOne™ cony 8 2 <
ADHESIVO como componente S|rr‘1a 3ir§\bado acido E i g
independiente del | P S a z
. . P
sistema®. e Grupo C: Sistema =
Autograbante
Clearfil S*Bond®
con y sin grabado
acido previo
e Grupo D: XP
Bond® (Grupo
Control)
Resistencia
ofrecida por la L w
y Se medira usando el < ~
union de dos | _ ) Z &
RESISTENCIA o Microtensile T w N
superficies a ser o i & <
ADHESIVA Tester (BISCO™), S z o
separadas, cuando =) L w
i . en MPa. > m )
estan sometidas a a

un esfuerzo de

traccion®*,
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CAPITULO II: MATERIALES Y METODOS

2.1 DISENO METODOLOGICO

a. Tipo de estudio y disefio de estudio:

El tipo de investigacion de acuerdo a su finalidad es basica y segun el

disefio de contrastacion es experimental.

b. Muestra de estudio y muestreo

Tamarfio de Muestra: La muestra sera calculada con la siguiente formula:

ZZO-Z

n=
2

T
Donde:

Z = 1.96: Tomado al 95 % de confiabilidad (Tabla de la Distribucion

Normal)

2 — . . . -y . .
77 =17.5: Estimada mediante la determinacion de la resistencia a la
adhesion de los componentes acido + adhesivo en una muestra piloto de

10 especimenes.
T = 1.5 MPa: Tolerancia de error asumida por las investigadoras.

Reemplazando valores en la formula se tiene:

_ Lo 2% 5

n =

n=30
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Se tomaran 30 especimenes por cada grupo de estudio.

El disefio del muestreo fue probabilistico y estaba conformado por
210 especimenes distribuidos de la siguiente manera: 30 especimenes
perteneciente al grupo control, en la que se trabajé con adhesivo
convencional. Treinta especimenes con adhesivo autograbante A, treinta
especimenes con adhesivo autograbante A mas acido ortofosforico al 37%,
treinta especimenes con adhesivo autograbante B, treinta especimenes con
adhesivo autograbante B mas 4&cido ortofosforico al 37%, Treinta
especimenes con adhesivo autograbante C, treinta especimenes con

adhesivo autograbante C mas acido ortofosférico al 37%.

Criterios de Seleccion

° Piezas dentarias menores de 5 afos.
° Piezas dentarias libre de caries.
. Piezas dentarias libre de fracturas.

2.2  METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE
DATOS.

Se procedi6 a la uniformidad de criterios del personal investigador gracias a
la capacitacion y participacion de un especialista en el area, el cual estuvo

presente durante la fase experimental.

Para iniciar este estudio, se llevd a cabo la adquisicion de las piezas
dentaria de bovino en el Camal Municipal de Chiclayo, después se procedio a la
preparacion de los dientes en el laboratorio de odontologia de la Universidad
Catoblica Santo Toribio de Mogrovejo, posteriormente se procedié a la realizacion

de la adhesion para cada grupo experimental.

Teniendo la muestra preparada se realizd el corte de cada pieza para

obtener los especimenes y se realiz6 la prueba de microtension.
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a. Preparacion de las piezas dentarias:

Se prepararon los bloques de resina compuesta en moldes de teflon de
4mm de altura y 8mm de ancho. Se us6 resina A2 Solare de GC®. Se utiliz6
la técnica incremental oblicua para dicho fin, se usé una unidad de

polimerizado led de 600mIW/ mm?.

Luego las piezas dentarias preparadas se colocaron en agua destilada
a temperatura ambiente durante 24 horas para ser seccionadas. Se
obtuvieron 30 especimenes (n=30) para cada grupo experimental haciendo

un total de especimenes de 210 (N= poblacion).

Sobre las superficies de esmalte preparado de los paralelepipedos se
aplicaron los sistemas adhesivos autograbantes de tres casas comerciales, en
el Perq, las cuales fueron catalogadas por marcas de la siguiente manera:
(Ver Anexo 1).

GRUPO A

Sin Grabado &cido previo:

Se limpid con piedra poémez por 10 segundos, se lavd la superficie
del diente por 10 segundos con jeringa triple, se sec6 la superficie con
jeringa triple por 5 segundos y se realizd control de humedad segin el
fabricante. Se coloco el sistema adhesivo con microbrush a la superficie del
diente friccionando y se esperd por 20 segundos, se secd con una corriente

de aire por 5 segundos y se procedié a fotocurar por 10 segundos.
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Con grabado &cido previo:

Se limpid con piedra pémez por 10 segundos, se lavd la superficie
del diente por 10 segundos con jeringa triple, se secO la superficie con
jeringa triple por 5 segundos. Se aplicd acido ortofosférico por 15 segundos
y se lavd con jeringa triple por 20 segundos, eliminado el &cido, el exceso
de humedad es retirado con un chorro de aire sin resecar. Se coloco el
sistema adhesivo con microbrush a la superficie del diente friccionando y
se esperod por 20 segundos, se secd con una corriente de aire por 5 segundos
y se procedié a fotocurar por 10 segundos.

GRUPO B

Sin grabado &cido previo:

Se limpi6 con piedra pémez por 10 segundos, se lavd la superficie
del diente por 10 segundos con jeringa triple, se secd la superficie con
jeringa triple por 5 segundos, se realizd control de humedad segun el
fabricante. Se aplico la primera capa homogénea del sistema adhesivo con
microbrush, saturando la superficie del esmalte, se dejo in-situ por 20
segundos; se humedecid el pincel en el adhesivo Yy se aplicd la segunda
capa del adhesivo frotando y se esperd por 20 segundos, seguidamente se
aplico una corriente de aire por 5 segundos verificando que la superficie

permanezca brillosa y se fotocur6 por 10 segundos.

Con grabado acido previo:

Se limpié con piedra poémez por 10 segundos, se lavé la superficie del
diente por 10 segundos con jeringa triple, se secé la superficie con jeringa
triple por 5 segundos. Se aplicd acido ortofosforico por 15 segundos y se

lavd con jeringa triple por 20 segundos, eliminando el acido, el exceso de
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humedad fue retirado con un chorro de aire sin desecar. Se aplicé la primera
capa homogénea del sistema adhesivo con microbrush, saturando la
superficie del esmalte, se dejo in-situ por 20 segundos; se humedecio el
pincel en el adhesivo y se aplico la segunda capa del adhesivo frotando y
se esperd por 20 segundos, seguidamente se aplicé una corriente de aire por
5 segundos verificando que la superficie permanezca brillosa y se fotocurd

por 10 segundos.

GRUPO C

Sin grabado acido:

Se limpié con piedra pémez por 10 segundos, se lavo la superficie
del diente por 10 segundos con jeringa triple, se secd la superficie con
jeringa triple por 5 segundos, se realiz6 control de humedad segun el
fabricante. Se aplic6 una capa homogénea del sistema adhesivo con
microbrush, saturando la superficie del esmalte, se dejé in-situ por 20
segundos, seguidamente se aplicO corriente de aire por 5 segundos
verificando que la superficie permanezca brillosa y se fotocur6 por 10

segundos.

Con grabado acido:

Se limpid con piedra pémez por 10 segundos, se lavd la superficie
del diente por 10 segundos con jeringa triple, se sec6 la superficie con
jeringa triple por 5 segundos. Se aplico acido ortofosforico por 15 segundos
y se lavo con jeringa triple por 20 segundos, eliminando el &cido, el exceso
de humedad fue retirado con un chorro de aire sin desecar, seguidamente se
aplico una capa homogénea del sistema adhesivo con microbrush, saturando

la superficie del esmalte, se dejo in-situ por 20 segundo, se aplicé una
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corriente de aire por 5 segundos verificando que la superficie permanezca

brillosay se fotocurd por 10 segundos.

GRUPO D

Se limpio con piedra pomez por 10 segundos, se lavo la superficie
del diente por 10 segundos con jeringa triple, se secO la superficie con
jeringa triple por 5 segundos. Se aplico acido ortofosforico por 30 segundos
y se lavo con jeringa triple por 15 segundos, eliminando el &cido, el exceso
de humedad se retir6 con un chorro de aire sin desecar, seguidamente se
aplico el adhesivo y se esperd por 20 segundos, se aplicé una corriente de
aire por 5 segundos verificando que la superficie permanezca brillosa y se

fotocuro por 20 segundos.

Aplicacion de Resina.

Con la ayuda de un molde de teflén de forma de rueda con un centro
libre de diametro de 8 mm y un alto de 4 mm, se coloco la resina de
nanorelleno Solare A2, GC® sobre los grupos A, By C en la superficie de la
estructura dentaria mediante la técnica incremental. Por Gltimo, las piezas
dentarias restauradas se almacenaron en agua destilada a temperatura
ambiente hasta realizar los cortes milimétricos despues de 24 horas y luego

la prueba de microtension.

b. Cortes milimétricos.

Para realizar los cortes milimétricos se utilizd una maquina semejante
a la maquina de cortes ISOMET, la cual tiene una pieza de mano de baja
velocidad con un porta espécimen (donde se coloca el diente con la resina
compuesta de nanorelleno), un juego de arandelas de 1 mm de espesor en

las cuales se gradua el espesor que se requiere el corte, el disco diamantado
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biactivo que se coloca en la pieza de mano de baja velocidad, conforme se

realizaron los cortes se irrigd con agua destilada para evitar alteraciones.

Se coloco el diente con la resina compuesta de nanorelleno en el porta
espécimen mirando hacia el disco, se realizaron los cortes graduados para
obtener especimenes de 1.00mm x 2.00mm x 8mm; los cuales estaban
conformados en un extremo por la resina compuesta de nanorelleno, en el
centro la interface adhesiva y en el otro extremo esmalte y dentina. (Ver
Anexo 2, 3).

c. Prueba de Microtension.

Para la siguiente prueba se utilizé6 un microtensiémetro Microtensile
Tester (BISCO®).

Se coloco una gota del agente adhesivo especial y un acelerador
ZAPIT BASE® en ambos bloques de la superficie de prueba de la maquina.
Seguidamente, con la utilizacion de una pinza para algodon el espécimen
fue retirado del depdsito de agua destilada y secado con papel tisi para
inmediatamente ser colocado en la superficie de prueba de tal manera que la
interface adhesiva queda en la parte media. Posicionado el espécimen se
procedié a encender la maquina y medir la fuerza de adhesion a una
velocidad de 0.5 mm/min. Cuando se produzca la fractura, la traccién que
ejerza la maquina se detendrd registrando las medidas obtenidas. (Ver
Anexo 4).

Recoleccion de datos:

Los datos obtenidos fueron recolectados en tablas previamente
disefiadas. (Ver Anexo 5).
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2.3. PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR ASPECTOS ETICOS EN
LAS INVESTIGACIONES.

La muestra se obtuvo en el Camal Municipal de Chiclayo mediante tramite
previo de autorizacion. Para la ejecucion de la presente investigacion, los autores
tomaron todas las medidas estandares de bioseguridad antes, durante y después

de cada procedimiento.

Los ambientes utilizados para el presente estudio fueron los ambientes del
Laboratorio de Odontologia de la Universidad Catélica Santo Toribio de
Mogrovejo, contando en todo momento con la presencia del responsable de

laboratorio.

2.4. PLAN DE PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS.

Los datos se registraron en una base de datos del programa SPSS, version
20, los mismos que nos permitieron hacer el célculo de las medidas de resumen
(promedio), medidas de posicidén (mediana) y las medidas de dispersion (varianza,

desviacidn estandar y coeficiente de variacion), para el analisis estadistico.

Para establecer la diferencia significativa entre promedios se utiliz6 la
prueba T para diferencia de promedios, leida al 95 % de confiabilidad.
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CAPITULO I11: RESULTADOS Y DISCUSION

TABLA N° 1

Resistencia adhesiva in vitro del sistema autograbante del grupo A, con y sin

grabado acido en esmalte dentario.

FUERZA DE ADHESION GRUPO EXPERIMENTAL
(MPa)
SIN GRABADO CON GRABADO GRUPO
ACIDO ACIDO CONTROL
Fuerza de adhesién promedio 5.59 10.08 14.81
(K)
Promedio + D.S 5.5 + 1.76 1008 +142  1A481£352
Mediana 4.98 9.9 14.95
0
Coeficiente de variacion 29 % 24 % 23.77 %
T, = 10.87 Ti=2.00 p <0.05

La fuerza de adhesion promedio del sistema A con grabado acido, fue
significativamente mayor que sin grabado. La fuerza de adhesién promedio del

sistema A con grabado &cido, fue significativamente menor que el grupo control.
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TABLA N°2

Resistencia adhesiva in vitro del sistema autograbante del grupo B, con y sin

grabado acido en esmalte dentario.

FUERZA DE GRUPO EXPERIMENTAL
ADHESION
(MPa)
SIN C’SRABADO CON ’GRABADO GRUPO
ACIDO ACIDO CONTROL
Fuerza de adhesion
promedio () 10.71 12.83 14.81
Promedio + D.S 10.71 £ 2.98 12.83+2.44 14.81+ 3.52
Mediana 10.86 12.85 14.95
Coeficiente de variacion 27.87 % 19.02 % 23.77 %
T, =3.01 Ti= 2.00 p <0.05

La fuerza de adhesion promedio del sistema B con grabado &cido, fue
significativamente mayor que sin grabado. La fuerza de adhesion promedio del

sistema B con grabado acido, fue significativamente menor que el grupo control.
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TABLA N° 3

Resistencia adhesiva in vitro del sistema autograbante del grupo C, con y sin

grabado acido en esmalte dentario.

FUERZA DE ADHESION GRUPO EXPERIMENTAL
(MPa)
SIN GRABADO CON GRABADO GRUPO
ACIDO ACIDO CONTROL
Fuerza de adhesion
promedio () 15.20 15.04 14.81
Promedio = D.S 15.20+ 4.6 15.04 + 3.66 14.81+
3.52
Mediana 14.56 15.16
14.95
Coeficiente de variacion 30.28 % 24.36 %
23.77 %
T, =0.21 T:=2.00 p>0.05

La fuerza de adhesién promedio del sistema C con grabado acido, no fue
significativamente mayor que sin grabado. No hubo diferencia significativa entre
la resistencia adhesiva del grupo C con grabado acido previo con respecto al

grupo control.

36



TABLA N° 4

Resistencia adhesiva in vitro de 3 sistemas autograbantes comerciales con

grabado acido en esmalte dentario.

FUERZA DE C O N GRABADO
ADHESION
( MPa)
GRUPO A*  GRUPO B** GRUPOQ C ***
Fuerza de adhesién
Promedio (1) 10.08 12.83 15.04
Promedio + D.S 1008 +1.42  12.83+2.44 15.04 + 3.66
Mediana 9.9 12.85 15.16
Coeficiente de 24 % 19.02 % 24.36 %
Variacion
* \frs. ** T,=529 T,=2.0 p<0.05
* \frs, ***  T.=6.89 T,=2.0 p <0.05
*% \frg, *** T.=276 T,=2.0 p <0.05

La fuerza de adhesion promedio del grupo C, fue significativamente mayor
que los grupos A 'y B. A su vez, la fuerza de adhesion promedio del grupo B fue

significativamente mayor que el grupo A.
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DISCUSION

En el presente estudio se compararon tres sistemas adhesivos autograbantes
(Single Bond Universal®, All In One® y Clearfil S® Bond®) con y sin grabado
4cido previo, y un grupo control de sistema convencional (XP Bond®), donde se
trabajo con una muestra de 210 especimenes, 30 para cada grupo experimental.
Los resultados obtenidos en el presente estudio han podido ser comparados con
las investigaciones de Pilecki et al.’, Perdigdo et al.”, Moura et al.?, Van Landuyt

etal.®, Knobloch et al.’, Soares et al.**, Souza et al."”* y Ando et al.’,

Los resultados encontrados en el presente estudio evidencian que el
grabado &cido previo a los sistemas autograbantes muestra mejores resultados con
respecto a la resistencia adhesiva en comparacién con los sistemas autograbantes
usados segun las indicaciones del fabricante evaluado segln los datos obtenidos
por medio del analisis de la prueba T para diferencia de promedios, leida al 95 %
de confiabilidad.

Estos resultados coinciden con la investigacion de Perdig&o et al.” Quien
realizo un trabajo de investigacion en el que concluy6 que los sistemas adhesivos
autograbantes presentan fuerzas de adhesion inferiores a los adhesivos
autograbantes con grabado acido, lo cual al igual que el presente estudio se
evidencia que el grabado acido previo aumenta la resistencia adhesiva del sistema
autograbante. Hecho que puede atribuirse a una mayor penetracion del adhesivo
en la superficie dental, dada por la suma de acciones del acido ortofosforico y de
los monémeros 4cidos presentes en los sistemas autograbantes?®. Esto también se
puede corroborar con el estudio realizado por Soares et al.'* Donde obtuvieron
elevados valores de adhesion en la superficie adamantina previa aplicacion de
acido ortofosforico al 37%, lo cual se ve reflejado en el aumento de los valores de
fuerza de adhesion que experimentaron los sistemas adhesivos de este estudio al

ser tratada la superficie dental con acido grabador previa a su aplicacién.
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Las diferencias entre los resultados obtenidos en este estudio al aplicarse
acido grabador y al no hacerlo se pueden atribuir también al incremento de la
porosidad creada sobre la superficie del esmalte la que originaria una mayor
penetracion de la resina y por lo tanto una mayor retencion micromecanica a
diferencia de la débil accion de los mondmeros &cidos presentes en los sistemas
autograbantes®’, esto se corrobora con el estudio realizado por Van Landuyt et al.’
Los que obtuvieron valores de adhesion significativamente mayores, de hasta 13.5
MPa de diferencia, utilizando grabado acido previo a la aplicacion de un sistema

adhesivo autograbante.

Otro factor atribuible a los resultados encontrados puede deberse a la técnica
de aplicacion del sistema que influye sobre las fuerzas de adhesion obtenidas, esta
demostrado que una aplicacion activa, que consiste en friccionar el adhesivo
contra la superficie dental del mismo puede incrementar la fuerza adhesiva, esto
debido a la remocién de los restos superficiales ya que al realizarse friccion
durante la aplicacion del adhesivo este logra introducirse mejor en las micro
retenciones creadas mejorando la interdigitacion de la superficie dental con el

material?®, como lo demostrado por Ando et al.** Que obtuvo una mejora en los
valores de adhesion de dos sistemas autograbantes luego de aplicar la técnica

activa en comparacion a la pasiva.

De igual forma el presente estudio también determino la resistencia
adhesiva del sistema adhesivo autograbante Single Bond Universal®, con y sin

grabado acido.

Los resultados obtenidos evidencian que hubo mayor resistencia adhesiva en
el sistema adhesivo autograbante Single Bond Universal®, con grabado &cido
previo evaluado segun los datos obtenidos por medio del analisis de la prueba T

con una diferencia significativa. (p < 0.05)
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Estos resultados no pueden ser comparados con otros estudios porque no
hay estudios similares en los cuales se haya utilizado el sistema adhesivo

autograbante Single Bond Universal®.

De igual manera el presente estudio también determino la resistencia

adhesiva del sistema adhesivo autograbante All In One®, con y sin grabado 4cido.

Los resultados obtenidos evidencian que hubo mayor resistencia adhesiva en
el sistema adhesivo autograbante All In One®, con grabado é4cido previo evaluado
segun los datos obtenidos por medio del anélisis de la prueba T con una diferencia
significativa. (p < 0.05)

En la literatura consultada, son pocos los estudios realizados sobre este tema
especifico, en los cuales se haya utilizado el sistema adhesivo autograbante All In

One®; por lo tanto los datos obtenidos no pueden ser comparados.

De la misma manera el presente estudio también determino la resistencia
adhesiva del sistema adhesivo autograbante Clearfil S* Bond®, con y sin grabado
acido.

Los resultados obtenidos evidencian que se encontraron valores similares
dentro del sistema autograbante Clearfil S* Bond®, con y sin grabado &cido, lo
cual significa que ambos sistemas son igualmente efectivos segun los datos
obtenidos por medio del analisis de la prueba T con una diferencia significativa.
(p > 0.05).

Estos resultados difieren con los estudios realizados por Perdigao et al.” Los
cuales encontraron que el sistema adhesivo autograbante Clearfil S°* Bond®,
presentan fuerzas de adhesion inferiores al adhesivo autograbante Clearfil S°
Bond®, con grabado &cido. Al igual que el estudio realizado por Knobloch et al.*
El cual encontré que los valores de adhesién del sistema autograbante Clearfil S°

Bond®, con grabado A&cido fueron significativamente mayores al sistema
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autograbante Clearfil S® Bond®, usados segun las indicaciones del fabricante.
Esta diferencia puede deberse a que el esmalte requiere un acondicionamiento méas
agresivo; asi se ha sugerido que la menor fuerza de adhesion obtenida con los
sistemas autograbadores en el esmalte se debe a su leve capacidad
desmineralizante, que no es capaz de crear un patron 6ptimo de retencion, por lo
tanto habra deficiencias en los macrotags de resina que garantizarian una buena

adhesion?®,

Por ultimo en el presente estudio también se pudo comparar con el grupo
control en los cuales se encontr6 que los sistemas autograbantes con grabado
acido previo Single Bond Universal® y All In One®, obtuvieron valores menores a
las del grupo control, a excepcién del sistema Clearfil S Bond®, que obtuvo
valores similares; los cuales coinciden con el estudio realizado por Pilecki et al. °
El cual concluye que los sistemas autograbantes con grabado acido pueden
obtener resultados adhesivos similares a los sistemas de grabado total; de la
misma manera que los resultados encontrados por Souza et al. *? El cual concluyé
que no se encontraron diferencias significativas respecto a la fuerza de adhesién a
esmalte entre los sistemas adhesivos autograbantes con grabado &cido y los
sistemas adhesivos de grabado total.

Con respecto a lo encontrado en este estudio referente a los sistemas
autograbantes Single Bond Universal® y All In One®, en comparacién con el
grupo control coinciden con el estudio realizado por Moura et al.® El cual
concluyd que los sistemas adhesivos de grabado total producen un mejor patrén
de grabado sobre esmalte intacto que los sistemas autograbantes con grabado
acido, lo que influiria en las fuerzas de adhesion resultantes.

Si bien es cierto no se puede extrapolar los resultados obtenidos en estudios
in vitro a estudios in vivo, de alli que es preciso destacar que investigaciones
adicionales siguen siendo necesarias para verificar que estos resultados también se

produciran en el complejo sistema de la cavidad oral de personas humanas.
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CONCLUSIONES

La resistencia adhesiva del sistema autograbante Single Bond Universal®,
con grabado &cido previo es significativamente mayor que sin grabado &cido
(p <0.05).

La resistencia adhesiva del sistema autograbante All In One®, con grabado
acido previo es significativamente mayor que sin grabado &cido (p < 0.05).

La resistencia adhesiva del sistema autograbante Clearfil S* Bond®, con
grabado acido previo no es estadisticamente significativa que sin grabado
acido, siendo los dos igualmente efectivos (p > 0.05).

La resistencia adhesiva del sistema autograbante Clearfil S* Bond®, con
grabado &cido previo presentd una resistencia adhesiva significativamente
mayor en comparacion con los sistemas autograbantes Single Bond
Universal® y All In One® (p < 0.05).
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RECOMENDACIONES

Se recomienda evaluar estudios adicionales utilizando otros métodos de
observacién y medicion como microscopia electrénica de barrido, entre

otros.
Se recomienda realizar estudios in vivo donde se pueda evaluar

clinicamente la resistencia adhesiva de los sistemas adhesivos

autograbantes de reciente aparicion.
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ANEXOS



Anexo 1

PREPARACION DE LAS PIEZAS DENTARIAS

a. Eliminacion b. Limpieza de la i

de la raiz superficie c. Grabado acido a
vestibular las piezas que
requerian en eI
estudio

I
4

€.Diente con resina e. Fotopolimerizacién d. Adhesién
segun grupo
de estudio
Anexo 2

CORTES MILIMETRICOS DE LAS PIEZAS DENTARIAS

a. Vista frontal de b. Maquina de corte
la maquina de realizando los cortes
corte milimétricos
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Anexo 3

OBTENCION DE ESPECIMENES PARA CADA GRUPO
EXPERIMENTAL

Anexo 4

PRUEBA DE MICROTENSION

a. Microtensigmetro
Bisco

b.Fijado del espécimen c.Ruptura del
espécimen a la
traccion
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EFECTO DEL GRABADO ACIDO SOBRE LA RESISTENCIA ADHESIVA IN VITRO
DE TRES SISTEMAS AUTOGRABANTES COMERCIALES EN ESMALTE

1. DATOS

DENTARIO

Anexo 5

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS

GRUPO: Grupo A, sin Grabado Acido

Fecha de obtencion de la muestra: 23/10/2013

Fecha de evaluacién: 24/10/2013

Especimenes Area Fuerza de adhesion en N | Fuerza de adhesion en MPa por

por traccion con traccién microtensiémetro
microtensiometro

1 3.14 mm? 15.3N 4.8 MPa

2 2.92 mm? 145N 5 MPa

3 1.34 mm? 10.5N 7.8 MPa

4 2.65 mm?® 11.3N 4.26 MPa

5 3.44 mm? 16.4 N 4.76 MPa

6 3.36 mm? 16.3 N 4.85 MPa

7 2.89 mm® 10.2 N 3.54 MPa

8 2.66 mm® 12.3N 4.64 MPa

9 3.42 mm? 145N 4.23 MPa

10 3.18 mm? 13.6 N 4.29 MPa

11 2.93 mm? 14.4 N 4.96 MPa

12 1.87 mm? 10.8 N 5.77 MPa

13 1.75 mm? 20.1N 11.48 MPa

14 2.77 mm? 125N 4.53 MPa

15 3.33mm’ 25.7 N 7.11 MPa

16 2.88 mm?® 139N 4.84 MPa
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17 2.64 mm? 20.1 N 7.64 MPa
18 2.78 mm? 16.5 N 5.95 MPa
19 2.59 mm? 122N 4.71 MPa
20 3.37 mm? 229N 6.81 MPa
21 2,78 mm? 17.4N 6.25 MPa
22 3.47 mm? 10.8 N 3.12 MPa
23 3.55 mm’ 13.3N 3.75 MPa
24 2.26 mm’ 115N 5.08 MPa
25 3.12 mm? 145N 4.66 MPa
26 2.59 mm? 13.3N 5.13 MPa
27 3.18 mm® 26.6 N 8.36 MPa
28 1.46 mm® 122N 8.35 MPa
29 2.89 mm? 15.6 N 5.42 MPa
30 1.88 mm? 10.4 N 5.53 MPa
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EFECTO DEL GRABADO ACIDO SOBRE LA RESISTENCIA ADHESIVA IN VITRO
DE TRES SISTEMAS AUTOGRABANTES COMERCIALES EN ESMALTE
DENTARIO

Anexo 6
FICHA DE RECOLECCION DE DATOS

I. DATOS
GRUPO: Grupo A, con Grabado Acido
Fecha de obtencion de la muestra: 23/10/2013

Fecha de evaluacién: 24/10/2013

Especimenes Area Fuerza de Fuerza de adhesion en
adhesién en N por MPa por traccion
traccién con microtensiémetro

microtensiometro

1 3.759 mm® 28.3N 7.5MPa

2 2.1372 mm? 305N 14.25 MPa

3 3.162 mm?® 31.8N 10.05 MPa

4 3.0251 mm? 27.4N 9.05 MPa

5 2.327 mm® 333N 14.31 MPa

6 2.6379 mm? 37.3N 14.14 MPa

7 3.0012 mm? 26.5N 8.82 MPa

8 3.66 mm? 332N 9.07 MPa

9 2.6367 mm? 225N 8.53 MPa

10 2.6671 mm? 26.8 N 10.04 MPa

11 2.574 mm® 23.1N 8.97 MPa

12 2.945 mm? 325N 11.03 MPa

13 2.5432 mm? 23.4N 6.60 MPa
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14 3.813 mm? 224N 5.87 MPa
15 2.5604 mm? 352N 13.74 MPa
16 3.5696 mm? 36.3N 10.16 MPa
17 3.42 mm’ 36.8N 10.76 MPa
18 3.861 mm? 374N 9.68 MPa
19 2.575 mm? 25.6 N 9.94 MPa
20 2.5752 mm? 36.3N 14.09 MPa
21 2.116 mm® 226N 10.68 MPa
22 2.6649 mm? 232N 8.68 MPa
23 3.85 mm’ 227N 5.89 MPa
24 3.2926 mm? 26.8N 8.13 MPa
25 3.528 mm? 295N 8.36 MPa
26 2.5955 mm? 28.1 N 10.82 MPa
27 2.4768 mm? 31.12N 12.56 MPa
28 3.213 mm? 38.7N 12.04 MPa
29 2.6634 mm? 29.0N 10.88 MPa
30 3.94 mm? 31.1N 7.87 MPa
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DENTARIO

Anexo 7
FICHA DE RECOLECCION DE DATOS

I. DATOS
GRUPO: Grupo B, sin Grabado Acido
Fecha de obtencion de la muestra: 24/10/2013

Fecha de evaluacién: 25/10/2013

Especimenes Area Fuerza de Fuerza de adhesion en
adhesion en N por MPa por traccion
traccion con microtensiometro
microtensiémetro
1 2.5245 mm? 322N 12.75 MPa
2 2.3881 mm? 338N 14.15 MPa
3 2.211 mm® 17.1N 7.73 MPa
4 2.3635 mm? 205N 8.67 MPa
5 1.5168 mm? 16.3 N 10.74 MPa
6 2.2952 mm? 274N 11.93 MPa
7 1.7947 mm? 19.7 N 10.97 MPa
8 2.244 mm® 36.3N 16.17 MPa
9 2.7027 mm? 39.3N 14.54 MPa
10 2.9516 mm? 29.8 N 10.09 MPa
11 2.1402 mm? 30.1 N 14.06 MPa
12 1.8 mm® 21.7N 12.05 MPa
13 2.8268 mm? 36.8N 13.01 MPa
14 2.5012 mm? 18.7 N 7.47 MPa
15 2.1573 mm? 282N 13.07 MPa
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16 2.5438 mm? 28.1N 11.04 MPa
17 2.5454 mm? 177N 6.95 MPa
18 1.6895 mm? 114N 6.74 MPa
19 2.156 mm® 25.3N 11.73 MPa
20 1.77 mm? 205N 11.58 MPa
21 2.6134 mm? 259N 9.91 MPa
22 1.2971 mm? 16.3N 12.56 MPa
23 1.6568 mm? 15.12 N 9.12 MPa
24 2.8028 mm? 199N 7.10 MPa
25 2.1306 mm? 179N 8.40 MPa
26 1.5024 mm? 225N 17.97 MPa
27 2.805 mm? 24.9 N 8.87 MPa
28 2.1624 mm? 15.0 N 6.93 MPa
29 2.8152 mm? 230N 8.16 MPa
30 2.6271 mm? 180N 6.85 MPa
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Anexo 8
FICHA DE RECOLECCION DE DATOS

I. DATOS
GRUPO: Grupo B, con Grabado Acido
Fecha de obtencién de la muestra: 24/10/2013

Fecha de evaluacién: 25/10/2013

Especimenes Area Fuerza de adhesion en N por Fuerza de adhesion en

traccion con microtensiémetro MPa por traccion

microtensiémetro
1 3.001 mm® 345N 11.49MPa
2 3.53mm? 36.1N 10.2 MPa
3 2.05mm? 31.2N 15.21 MPa
4 2.70 mm? 31.1N 11.56 MPa
5 2.63 mm? 33.5N 12.73 MPa
6 2.40 mm® 31.1N 12.96 MPa
7 2.27 mm? 30.2N 13.54 MPa
8 2.68 mm?® 34.0N 12.69 MPa
9 2.02 mm? 28.2N 13.96 MPa
10 2.69 mm? 35.8N 13.82 MPa
11 2.26 mm? 27.3N 12.08 MPa
12 1.94 mm? 30.2N 15.57 MPa
13 1.89 mm? 27.5N 14.55 MPa
14 2.88 mm’ 25.5N 8.85 MPa
15 2.01 mm? 31.5N 15.67 MPa
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16 35.0N 10.63 MPa
17 32.0N 14.61 MPa
18 27.8N 13.30 MPa
19 36.6N 19.46 MPa
20 34.3N 9.77 MPa
21 30.7N 14.98 MPa
22 33.7N 15.04 MPa
23 32.4N 9.15 MPa
24 25.0N 12.32 MPa
25 30.4N 14.68 MPa
26 27.7N 11.17 MPa
27 31.8N 14.45 MPa
28 30.5N 11.55 MPa
29 33.5N 8.63 MPa
30 39.6N 10.36 MPa
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1. DATOS

DENTARIO

Anexo 9

GRUPO: Grupo C, sin Grabado Acido

Fecha de obtencion de la muestra: 25/10/2013

Fecha de evaluacién: 26/10/2013

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS

Especimenes Area Fuerza de adhesion | Fuerza de adhesion en
en N por traccion MPa por traccion
con microtensiometro
microtensiometro
1 2.1442 mm? 41N 19.12 MPa
2 2.3023 mm® 36.7N 15.94 MPa
3 1.9551 mm? 247N 12.63 MPa
4 3.519 mm? 38.7N 10.99 MPa
5 2.1 mm? 248 N 11.80 MPa
6 3.276 mm® 37.3N 11.38 MPa
7 2.1352 mm® 278N 13.01 MPa
8 2.04 mm? 29.2N 14.31 MPa
9 1.7017 mm? 249N 14.63 MPa
10 1.4896 mm? 28.3 N 18.99 MPa
11 1.5732 mm? 13.9 N 8.83 MPa
12 1.3161 mm? 12.9 N 9.80 MPa
13 1.7286 mm? 20.3 N 11.74 MPa
14 1.159 mm? 22N 18.98 MPa
15 1.5892 mm? 20.3 N 12.77 MPa
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16 1.1776 mm? 139N 11.80 MPa
17 1.8963 mm? 29.8N 15.71 MPa
18 1.4124 mm? 246 N 17.41 MPa
19 2.5217 mm?® 30.1N 11.93 MPa
20 2.0448 mm? 25.1N 12.27 MPa
21 1.7515 mm? 202N 16.67 MPa
22 1.9116 mm? 277N 14.49 MPa
23 1.407 mm? 213N 15.13 MPa
24 1.248 mm? 19.3 N 15.46 MPa
25 1.7632 mm? 14.8 N 8.39 MPa
26 1.6328 mm? 27.7N 16.96 MPa
27 1.139 mm? 259N 22.73 MPa
28 1.612 mm? 322N 19.97 MPa
29 1.2314 mm? 282N 22.90 MPa
30 1.092 mm? 320N 29.30 MPa
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1. DATOS

DENTARIO

Anexo 10

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS

GRUPO: Grupo C, con Grabado Acido

Fecha de obtencion de la muestra: 25/10/2013

Fecha de evaluacién: 26/10/2013

Especimenes Area Fuerza de adhesion en N | Fuerza de adhesion en MPa por

por traccién con traccion microtensiometro
microtensiometro

1 3.00mm* 448 N 14.92 MPa

2 2.44 mm? 428N 17.54 MPa

3 2.84 mm? 38.3N 13.48 MPa

4 2.35 mm? 36N 15.32 MPa

5 1.78 mm® 449 N 25.22 MPa

6 2.92 mm? 32.7N 11.20 MPa

7 2.26 mm? 415N 18.36 MPa

8 2.89 mm? 289N 9.97 MPa

9 2.01 mm? 32N 15.92 MPa

10 3.16 mm? 445N 14.50 MPa

11 2.24 mm® 27 N 12.05 MPa

12 1.22 mm? 23.2N 19.03 MPa

13 1.81 mm? 31N 17.12 MPa

14 1.34 mm? 29.1N 21.71 MPa

15 2.22 mm? 332N 14.95 MPa
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16 278N 14.43 MPa
17 12.1N 7.16 MPa
18 171N 11.55 MPa
19 16.6 N 13.39 MPa
20 225N 13.72 MPa
21 26.8 N 11.91 MPa
22 38.1N 17.16 MPa
23 343N 15.45 MPa
24 284N 17.32 MPa
25 316N 15.8 MPa

26 29.8N 17.03 MPa
27 335N 15.16 MPa
28 36.2 N 17.20 MPa
29 26.2N 10.69 MPa
30 29.6 N 11.84 MPa
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Anexo 11
FICHA DE RECOLECCION DE DATOS

I. DATOS
GRUPO: Grupo D, control.
Fecha de obtencion de la muestra: 26/10/2013

Fecha de evaluacién: 27/10/2013

Especimenes Area Fuerza de adhesion en N | Fuerza de adhesion en MPa
por traccion con por traccion
microtensiometro microtensiémetro

1 1.49mm? 28.8 N 19.33 MPa
2 2.00 mm? 289N 14.45 MPa
3 2.26 mm* 428N 18.94 MPa
4 3.08 mm? 365N 11.89 MPa
5 1.54 mm? 27.2 N 17.66 MPa
6 2.15 mm? 28.7 N 13.35 MPa
7 3.14 mm? 29.8N 9.52 MPa
8 1.85 mm® 28.3N 15.30 MPa
9 1.72 mm? 31.8N 18.49 MPa
10 1.97 mm? 342N 17.36 MPa
11 2.30 mm’ 421N 18.30 MPa
12 1.83 mm? 29.7N 16.23 MPa
13 1.62 mm’ 29.1N 17.96 MPa
14 2.17 mm? 36.3N 16.73 MPa
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15 2.11 mm? 26.2 N 12.42 MPa
16 1.84 mm® 25.1 N 13.71 MPa
17 1.46 mm? 27.3N 18.70 MPa
18 2.10 mm? 314N 14.95 MPa
19 1.27 mm? 28.1N 22.12 MPa
20 1.44 mm? 18.7 N 12.99 MPa
21 1.52 mm® 249N 16.38 MPa
22 2.28 mm® 240N 10.53 MPa
23 2.49 mm? 29.6 N 11.89 MPa
24 2.39 mm? 23.1N 9.70 MPa
25 1.30 mm? 18.4 N 14.15 MPa
26 2.16 mm? 239N 11.06 MPa
27 2.04 mm? 323N 15.83 MPa
28 2.37 mm? 29.8 N 12,57 MPa
29 3.11 mm? 22.12 N 7.11 MPa
30 2.97 mm? 37.1N 12.49 MPa
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